
 

 

1.試験内容 

表 1 に試験内容を示す。 

表 1 

試 験 品 図 1 参照 

試 験 機 万能試験機 容量 20kN 

試 験 速 度 10ｍｍ/min 

試 験 治 具 ポンチ半径 5mm、支点半径 3mm、支点間 60mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

図 1 試験の様子 

2.試験結果 

表 2 に試験結果を示す。 

 図 2 に応力-ひずみ線図を示す。 

表 2 

試験名称 曲げ強さ 単位：MPa 

ポリプロピレンの４点曲げ試験 50.3 

 

 

図 2 試料中心部における応力-ひずみ線図 
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ポリプロピレンの４点曲げ試験 

問い合わせ：東京都立産業技術研究センター 実証試験技術グループ 03-5530-2193 
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